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	Запрос на разъяснение от потенциального участника от 20.01.2026г.
	Ответ на запрос от МП «Саранскгорводоканал»

	Уважаемый Заказчик! Просим Вас уточнить (возможно была допущена опечатка ) в техническом задании на каждую позицию указанно следующее: "Внутренний слой изготовлен из полиэтилена трубного назначения с повышенной стойкостью к распространению трещин и точечной нагрузке ПЭ100-RC, толщиной не менее 2,5 мм" .
Согласно ГОСТу толщина стенки внутр./наруж. слоя оставляет не менее 10% от номинальной толщины стенки. К трубам запрашиваемого Вами диаметра данное требование не верное (кроме трубы 500Ду). Просим Вас внести изменения, и указать либо размеры толщины стенок согласно 10% от толщины стенки , либо указать данную характеристику так же как и прописали это на внешний слой.
	Рассмотрев Ваше обращение от 20.01.2026г. за № 142 , сообщаем следующее:
1) Указанное Вами требование о толщине внутреннего/наружного слоя не менее 10% от номинальной толщины в ГОСТ Р 70628.2-2023 отсутствует.
Требование к толщине внутреннего слоя ПЭ100-RC не менее 2,5 мм не является опечаткой, не противоречит требованиям ГОСТ Р 70628.2-2023
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«Саранскгорводоканал»

 

Óâàæàåìûé Çàêàç÷èê! Ïðîñèì Âàñ óòî÷íèòü 

(âîçìîæíî áûëà äîïóùåíà îïå÷àòêà ) â òåõíè÷åñêîì 

çàäàíèè íà êàæäóþ ïîçèöèþ óêàçàííî ñëåäóþùåå: 

"Âíóòðåííèé ñëîé èçãîòîâëåí èç ïîëèýòèëåíà 

òðóáíîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ïîâûøåííîé ñòîéêîñòüþ ê 

ðàñïðîñòðàíåíèþ òðåùèí è òî÷å÷íî

é íàãðóçêå 

ÏÝ100

-

RC, òîëùèíîé íå ìåíåå 2,5 ìì" 

.

 

Ñîãëàñíî ÃÎÑÒó òîëùèíà ñòåíêè âíóòð./íàðóæ. ñëîÿ 

îñòàâëÿåò íå ìåíåå 10% îò íîìèíàëüíîé 

òîëùèíû 

ñòåíêè. Ê òðóáàì çàïð

àøèâàåìîãî Âàìè äèàìåòðà 

äàííîå òðåáîâàíèå íå âåðíîå (êðîìå òðóáû 500Äó). 

Ïðîñèì Âàñ âíå

ñòè èçìåíåíèÿ, è óêàçàòü ëèáî 

ðàçìåðû òîëùèíû ñòåíîê ñîãëàñíî 10% îò òîëùèíû 

ñòåíêè , ëèáî óêàçàòü äàííóþ õàðàêòåðèñòèêó òàê æå 

êàê è ïðîïèñàëè ýòî íà âíåøíèé ñëîé

.

 

Ðàññìîòðåâ Âàøå îáðàùåíèå îò 

20

.01.2026

ã

.

 

çà ¹ 

142

 

,

 

ñîîáùàåì 

ñëåäóþùåå

:

 

1)

 

Указанное Вами требование о 

толщине внутреннего

/

наружного 

слоя не менее 10% от 

номинальной толщины в ГОСТ Р 

70628

.2

-

2023 

отсутствует

.

 

Т

ребование к толщине 

внутреннего слоя ПЭ100

-

RC

 

не 

менее 2

,

5 мм не является 

опечаткой

,

 

не пр

отиворе

чит 

требованиям 

ГОСТ Р 70628

.2

-

2023

 

 

